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Popis vyrobku

i o

Pigmentova lazlra na alkoholovej baze k docieleniu patinového efektu.

Na zakladovanie st vhodné systémy rozptstadlovych lakov (napr. ADLER Tiropur 25401 ff,
ADLER Legnopur 26211 ff) ako aj systémy vodou rieditenych lakov (napr. ADLER Aqua-
Soft CFB 30361 ff, ADLER Aqua-Rapid CFB 30451 ff).

Vsetky farebné odtiene st navzajom mieSatel'né a v pripade potreby zosvetlitelné s ADLER
Antikpatina Farblos 10580.

Oblast’ pouzitia
Na novy nabytok a interiéry, u ktorych je pozadované docielenie patinového efektu.
Spracovanie

e Morenie podkladu v Zelanom zakladnom odtieni
Pre ihli¢naté dreviny odporti¢ame pouzitie ADLER Aqua-Positiv 13001 ff alebo Aqua-Alpin
11451 ff, pre listnaté dreviny moridla ako ADLER Aqua-Classic 13301 ff alebo ADLER
Aqua-Neoantik 14471 ff, u uvedenych typov moridiel mézu byt pouzité tak vodourieditelné
ako aj rozpustadlové laky.

e ZA&kladovanie morenych a vysusenych ploch
Morené plochy musia byt dostato¢ne suché a podla savosti podkladu a podla Zelaného efektu
zékladovat’ 1-2x s medzibrusenim. Pouzivajte pripravky na riedenie uvedené v technickych
listoch.
Odporucame nasledujiice medzibrisenie previest’ zrnitostou 280, najskor po cca 6 hodinach
pri izbovej teplote (najlepsie susenie cez noc). Nakoniec plochy prebrusit’ s brasnou tkaninou
(napr. Scotch Brite).
Pri kratSich intervaloch suSenia by sa ADLER Antikpatina 10570 ff z ploch tazsie
odstrafiovala.
U kartacovanych ploch sa medzibrisenie prevadza s brdsnou tkaninou.

e Vytvorenie patinového efektu
ADLER Antikpatinu 10570 ff pred pouzitim dobre potriast’ alebo premiesat’, aby bola riedka
a vhodné& na spracovanie. Moridla st navzajom mieSatel'né a v pripade potreby zosvetlitelné
s ADLER Antikpatina Farblos 10580.

Prosim obrat'te
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Nase navody a postupy st zalozené na su¢asnych poznatkoch a maju ¢o najlepsie poradit’ obchodnikom alebo spracovatel'om. St vSak nezavizné a je nutné ich zosuladit’ s podmienkami
spracovania a s oblastami pouzitia. O vhodnosti a pouziti dodan¢ho vyrobku rozhoduje obchodnik/spracovatel’ sim na vlastni zodpovednost’, preto sa odportica vyhotovenie vzorky, na
ktorej je vhodnost’ vyrobku vyskusana. Okrem toho platia nase vSeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydanim tohto datového listu stracaju vSetky predchadzajice platnost. Zmena
velkosti balenia, farebnych odtiefiov a stupiiov lesku vyhradena.
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Pokradovanie

ADLER Antikpatinu 10570 ff nastriekat’ strickacou piStolou (dyza 1,5-1,8 mm, tlak 1,5
barov) rovnomerne, ale nie syto, na plochy, ktoré boli prebrdsené kratko pred striekanim. Po
suSeni cca 20 minut pri izbovej teplote sa patina z nastriekanych ploch stiahne brasnym
papierom zrnitosti 280; nakoniec mdze byt pouzita brusna tkanina. Pri tomto pracovnom
postupe zostane patina v priehlbinach a rohoch profilovanych dielcov a prepozicia vyrobku
Zelany patinovany charakter.

Vel'mi vysoké mnozstva nanosu ADLER Antikpatina 10570 ff sa musia zredukovat’. Ak sa
toto nedodrzi, moze vrchny lak na tychto miestach sposobit’ znizent prilnavost’.

e Povrchova uprava vrchnymi lakmi

Konec¢né lakovanie vrchnymi lakmi previest’ s normalnym mnoZzstvom nanosu (vid’ technické
listy pouzitych lakov), nie je postacujuca redukovana hrabka nanosu.

Pre dobru medziprilnavost’ je dolezité, aby sa medzibrusenie so stiahnutim nadbytoc¢nej
ADLER Antikpatiny 10570 ff robilo max 8 hodin pred lakovanim vrchnym lakom. Dlhsie
doby ¢akania vedu k zniZenej pril'navosti.

Prosim respektujte prislusné bezpecnostné datové listy!

Zosvetlenie/ riedenie ADLER Antikpatina Farblos 10580

Cistenie pracovného naradia s acetonom alebo s ADLER Nitro riedilom 80001

Balenie 750 ml, 51

Skladovatelnost’ 1 rok v originalne uzavretych obaloch

Farebné odtiene

Creme krémova 10571
Beige bézova 10572
Grau Seda 10573

Dunkelbraun | tmavohnedad |10574
Rotbraun ¢ervenohneda | 10575
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