Karta Techniczna

//ADLER |

W naszych zytach ptynie farba.

Mobel- und Parkett Holzlack 4208

Wodorozcienczalny lakier bezbarwny do parkietu, podtég drewnianych, mebli i elementéw
drewnianych do zastosowan amatorskich wewnagtrz pomieszczen.

OPIS PRODUKTU

Informacje ogélne

Wodorozcienczalny lakier bezbarwny do parkietu, poditég i elementéw
drewnianych do zastosowan wewnagtrz pomieszczen. Produkt
wyrdznia sie bardzo dobrg odpornoscig chemiczng i mechaniczng,
bardzo dobrg odpornoscig na dziatanie kreméw i tluszczéw jak
réwniez bardzo dobrg sitg wypetnienia.

Szczegolne wlasciwosci
Normy i badania

%

EMISSIONS DANS LA INTERIEUR

PLAL

« ONORM EN 71 Cze$é 3 Bezpieczenstwo zabawek: migracja
okreslonych pierwiastkow (wolny od metali ciezkich).

e Norma DIN 53160-1 i DIN 53160-2 Odpornos¢ na dziatanie potu
i sliny.

¢ Nadaje sie do lakierowania zabawek.

e« ONORM C 2354

Klasy obcigzen dla podtég drewnianych (minimalne wymagania):
klasa A i B.

¢ Francuskie Rozporzadzenie DEVL1104875A o oznakowaniu
budowlanych produktéw lakierniczych pod wzgledem emisji przez
nie szkodliwych substancji lotnych: A+.

Obszary zastosowania
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e Do umiarkowanie i mocno obcigzonych drewnianych podiog
i parkietow w domach prywatnych.

e Do lakierowania standardowo obcigzonych powierzchni
mebli i elementéw wyposazenia wnetrz.

e Drzwi wewnetrzne

o Drewniane elementy $cian i sufitow w zastosowaniach
wewnatrz pomieszczen

STOSOWANIE

Wskazowki dotyczgce
stosowania

F [

e Przed uzyciem i w trakcie stosowania dobrze wymiesza¢ produkt.
e Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna
wynosi¢ co najmniej +10 °C.

e Optymalne warunki do przerabiania to temperatura pomiedzy
15-25°C przy wzglednej wilgotnosci powietrza wynoszacej 40-
80%.

o Nalezy zwrdéci¢ uwage na réwnomierne rozprowadzenie lakieru.

e W przypadku elementéw fgczonych na piéro-wpust zalecamy
zasadniczo malowanie przed montazem. Jesli nie jest to mozliwe,

05-22 ZKL 4208

verte

ADLER-Polska sp. z 0.0. ul. Tyniecka 229, 30-376 Krakow
Tel: 48 1225240 01-04, e-mail: technical-support@adler-lakiery.pl

Nasze wskazéwki opierajg sie na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z najlepszg wiedzg majg stuzy¢ jako porada dla kupujacego lub uzytkownika, nalezy je jednak indywidualnie
dostosowa¢ do zastosowan i warunkdw przerabiania. Kupujacy lub uzytkownik decyduje na wtasng odpowiedzialno$¢ o przydatnosci i zastosowaniu dostarczanego produktu, dlatego
tez zalecamy wykonanie wzorca w celu sprawdzenia przydatnosci produktu. W pozostatym zakresie obowigzujg nasze Ogdlne Warunki Sprzedazy. Wraz z publikacjg tego wydania
wszelkie wczesniejsze karty charakterystyki tracg wazno$c¢. Zastrzega sie prawo dokonania zmian wielkosci pojemnikéw, odcieni barw i dostepnych stopni potysku.



Lakier do mebli i parkietu

na obszar wpustu i piéra nanies¢ tylko niewielkg ilos¢ lakieru aby
zapobiec sklejeniu.

e Podczas lakierowania drzwi wewnetrznych nalezy upewnic sig, ze

stosowane sg wylgcznie profile uszczelniajgce kompatybilne z
lakierami akrylowymi.

Technika nanoszenia
V1SS

11
A%
8-10m*

Metoda nanoszenia Watek Pedzel
(watek z krétkim (miekki pedzel
wilosiem) akrylowy)

Wydajnos¢ na
pojedyncze 8-10
naniesienie (m?/)

Produkt jest gotowy do uzycia.

Ksztalt, jakos$¢ i wilgotno$¢ podtoza wptywajg na zuzycie / wydajnosé.
Doktadne ilosci zuzywane mozna okresli¢ tylko na podstawie
przeprowadzanych wczesniej prob lakierowania.

Czasy schniecia
(przy 23°C i 50% wilgotnosci wzglednej)

)
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Nadaje sie do naniesienia | po ok. 4 godz.
nastepnej warstwy
Nadaje sie do szlifowania po ok. 4 godz.
Nadaje sie do uzytkowania po ok. 8 godz.
Uwaga: Dywany potozy¢ najwczesniej po 8 dniach

Podane liczby sg orientacyjne. Czas schniecia jest uzalezniony od
podfoza, grubosci warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego
wzglednej wilgotnosci.

Aby schniecie przebiegato bez problemdéw, nalezy zapewni¢ dobrg
wentylacje pomieszczenia.

Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotnosé powietrza mogg wydtuzy¢
czas schniecia.

Chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych (zbyt
szybkie wysychanie).

Czyszczenie narzedzi

..........
............
..............

Wodag, natychmiast po uzyciu.

Aby usuna¢ przyschniete resztki lakieru polecamy uzycie $rodka
Abbeizer Express 8313.

PODLOZE

Rodzaj podtoza

Drewno lisciaste i iglaste

Wiasciwosci podtoza

Podtoze musi by¢ suche, czyste, wytrzymate, wolne od substancji
znaczgco obnizajgcych przyczepno$¢ takich, jak ttuszcz, wosk,
silikon, zywica itp. oraz od pylu drzewnego, a takze sprawdzone czy
nadaje sie pod dany system lakierniczy.

Stare powloki nalezy doktadnie usungc.

Wilgotnos¢ drewna

Drewno lisciaste: max. 12% +/- 2%
Drewno iglaste: 15 % +/-2 %

Przygotowanie podtoza

Podtoga drewniana NOWA:
Szlif drewna papierem o granulacji 120-150

Meble i elementy wyposazenia wnetrz NOWE:
Drewno lisciaste: Przeszlifowa¢ papierem o granulacji 150 — 180

05-22 Strona2z 4

verte



Lakier do mebli i parkietu

i oczyscic.

Drewno iglaste: Przeszlifowa¢ papierem o granulacji 100 - 150
i oczyscic.

Podloga drewniana - stare powloki:

zeszlifowaé¢ do surowego drewna.

Meble i elementy wyposazenia wnetrz - stare powtoki:

Przeszlifowa¢ papierem o granulacji 240 i oczyscic.

KOMPOZYCJA POWLOKI

Warstwa podkladowa

Podtoga drewniana
Drewno lisciaste i modrzew:

1 x Floor-Start 4205
Schniecie miedzyoperacyjne: ok. 2 godz.
Nie szlifowac Floor-Start 4205!

Drewno iglaste:
1 x Mébel- und Parkett Holzlack 4208

Meble i elementy wyposazenia wnetrz NOWE:
1 x Moébel- und Parkett Holzlack 4208
Meble i elementy wyposazenia wnetrz - stare powloki:

W przypadku starych, nienaruszonych powtok nie jest wymagana
warstwa podktadowa, ale nalezy sprawdzi¢ kompatybilno$¢ z danym
systemem lakierniczym.

Prosze przestrzega¢ zalecen podanych w Kartach Technicznych
produktow.

Warstwa posrednia

Podtoga drewniana:

1 x Mébel- und Parkett Holzlack 4208

Meble i elementy wyposazenia wnetrz:
Opcjonalnie 1 x Mébel- und Parkett Holzlack 4208
Schniecie miedzyoperacyjne: ok. 4 godz.

Szlifowanie miedzyoperacyjne

Podloga drewniana:

Przed natozeniem ostatniej warstwy nalezy wykona¢ delikatne
szlifowanie miedzyoperacyjne papierem o granulacji 240.

Meble i elementy wyposazenia wnetrz:
Szlif papierem o granulacji 240 - 320

Dtuzszy czas schniecia miedzyoperacyjnego (najlepiej schniecie
przez noc) poprawia szlifowalnos¢.
Nalezy unika¢ przeszlifowan, gdyz moze to prowadzi¢ do powstania

réznic w rysunku drewna, ktore w wyniku zotkniecia spowodowanego
starzeniem drewna bedg sie dodatkowo pogtebiac.

Usungé pyt ze szlifowania.

Warstwa nawierzchniowa:

1 x Mobel- und Parkett Holzlack 4208
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Lakier do mebli i parkietu

CZYSZCZENIE | PIELEGNACJA

Czyszczenie i pielegnacja

Podtoga drewniana:

Czyszczenie wodg lub delikatnymi  domowymi  $rodkami
czyszczgcymi, pierwszy raz po 14 dniach. Do czyszczenia mozna
doda¢ do wody s$rodka do parkietu Clean-Parkettreiniger 7207. W
zaleznosci od obcigzenia i potrzeby lakier odswiezy¢ uzywajgc
produktu Clean-Parkettpflege 7204 .

Meble:
Czyszczenie $rodkiem Clean Mdobelreiniger 7202. Pielegnacja
produktem Clean-Mdbelpflege Plus 7222.

Prosze przestrzegaé zalecen podanych w Kartach Technicznych
produktow.

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Wielkos$ci pojemnikéw

125 ml, 375 ml, 7501, 2,51

Stopnie potysku

Mat 4208075527
Potmat 4208075528
Blyszczacy 4208050252

Produkty dodatkowe

Abbeizer Express 8313
Floor-Start 4205
Clean-Parkettreiniger 7207
Clean-Parkettpflege 7204
Clean-Mdobelreiniger 7202
Clean-Mdébelpflege Plus 7222

POZOSTALE WSKAZOWKI

Trwatosé/przechowywanie

Przynajmniej 3 lata w oryginalnie zamknietych pojemnikach.

Przechowywa¢ w miejscu chronionym przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego, mrozem i wysokimi
temperaturami (powyzej 30°C).

KOD GISCODE

W3+

Dane BHP

Szczegolowe informacje na temat bezpieczenstwa podczas
transportu, przechowywania i sposobu postepowania jak réwniez
utylizacji znajdg Panstwo w Karcie Charakterystyki produktu.
Aktualng wersje mozna pobraé ze strony www.adler-lacke.com.

Podczas prac szlifierskich stosowac filtr przeciwpytowy przynajmniej
P2 jako srodek ochrony indywidualnej chronigcy przed pytem ze
szlifowania i pytem drzewnym.
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